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Mélange homogène – mélange obtenu après malaxage

x

Libellé Symb. Unité 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

Masse de 
fin mf g 1200 1100 1000 900 700 600 429 275 133

Masse de 
gros mg g 133 275 429 600 700 900 1000 1100 1200

Masse de 
la tare T

Masse 
mesurée m

Masse du 
granulat mm

Volume 
apparent Vm

Masse 
volumique 
apparente 

sèche

� dm

Compacité cm

Indice des 
vides em
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